
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине: «Физико-химические основы коррозии. Противокоррозийная защита» 

для направления подготовки 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ, 

профиль "Оборудование и технология сварочного производства" 

Перечень компетенций и этапы их 

формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опы-
та, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций Компетенция Показатель 

оценивания 

Этап (уровни) Критерий оценива-

ния 

Шкала оценивания 

ОПК-4: умением 

применять со-

временные ме-

тоды для разра-

ботки малоот-

ходных, энерго-

сберегающих и 

экологически 

чистых машино-

строительных 

технологий, 

обеспечиваю-

щих безопас-

ность жизнедея-

тельности лю-

дей и их защиту 

от возможных 

последствий 

аварий, катаст-

роф и стихий-

ных бедствий; 

умением приме-

нять способы 

рационального 

Знать: уровень 1: основные факторы, 

вызывающие коррозию 

Уровень усвоения 

материала, преду-

смотренного про-

граммой курса (вы-

сокий, хороший, 

достаточный, мате-

риал не освоен).  

 

Уровень раскрытия 

причинно-

следственных связей 

(высокий, достаточ-

но высокий, низкий, 

отсутствует).  

 

Качество ответа (ло-

гичность, убежден-

ность, общая эруди-

ция) (на высоком 

уровне, а достаточно 

высоком уровне, на 

низком уровне, от-

вет нелогичен или 

отсутствует) 

 

 

 

Зачтено: 

Обучающийся: 

- обнаружил на 

зачете всесторонние, 

систематические и глу-

бокие знания учебно-

программного материа-

ла; 

- умеет свободно 

выполнять задания, 

предусмотренные про-

граммой; 

- усвоил основ-

ную литературу, реко-

мендованную рабочей 

программой дисципли-

ны; 

- ознакомился с 

дополнительной лите-

ратурой; 

- усвоил взаимо-

связь основных понятий 

дисциплин и их значе-

ние для приобретаемой 

профессии; 

- проявил твор-

ческие способности в 

понимании материала 

курса. 

Вопросы к зачету приведены 

в приложении 

Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценива-

ния знаний, умений, 

навыков и (или) опы-

та деятельности при-

ведены в стандарте 

ДВГУПС СТ 02-28-14 

«Формы, периодич-

ность и порядок те-

кущего контроля ус-

певаемости и проме-

жуточной аттеста-

ции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровень 2: основные факторы, 

вызывающие коррозию, клас-

сификацию коррозийных 

процессов 

уровень 3: основные факторы, 

вызывающие коррозию, клас-

сификацию коррозийных 

процессов, меры предотвра-

щения коррозии 

Уметь: уровень 1: идентифицировать 

факторы, вызывающие корро-

зию 

 

 

 

 

 

 

уровень 2: идентифицировать 

факторы, вызывающие корро-

зию и относить их к соответ-

ствующему классу 

уровень 3: идентифицировать 

факторы, вызывающие корро-

зию, относить их к соответст-

вующему классу и предлагать 

меры предотвращения корро-

зии 

Владеть: уровень 1: навыками иденти-

фикации факторов, вызы-

вающих коррозию 



использования 

сырьевых, энер-

гетических и 

других видов 

ресурсов в ма-

шиностроении 

уровень 2: навыками иденти-

фикации факторов, вызы-

вающих коррозию и  их клас-

сификации 

Не зачтено: 

Обучающийся: 

- обнаружил 

пробелы в знаниях ос-

новного учебно-

программного материа-

ла;  

- допустил прин-

ципиальные ошибки в 

выполнении преду-

смотренных програм-

мой заданий; 

- не может про-

должить обучение или 

приступать к профес-

сиональной деятельно-

сти по окончании уни-

верситета без дополни-

тельных занятий по 

соответствующему 

учебному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические мате-

риалы, определяющие 

процедуры оценива-

ния знаний, умений, 

навыков и (или) опы-

та деятельности при-

ведены в стандарте 

ДВГУПС СТ 02-28-14 

«Формы, периодич-

ность и порядок те-

кущего контроля ус-

певаемости и проме-

жуточной аттеста-

ции». 

уровень 3: навыками иденти-

фикации факторов, вызы-

вающих коррозию и  их клас-

сификации и принятия мер 

предотвращения коррозии 

ПК-17 :умением 

выбирать ос-

новные и вспо-

могательные 

материалы и 

способы реали-

зации основных 

технологиче-

ских процессов 

и применять 

прогрессивные 

методы эксплуа-

тации техноло-

гического обо-

рудования при 

изготовлении 

изделий маши-

ностроения; 

Знать: уровень 1: классификацию 

коррозионных процессов, ме-

ханизмы химической и элек-

трохимической коррозии; 

 

уровень 2: коррозионно-

стойкие металлические и не-

металлические материалы и 

защитные покрытия; 

уровень 3: методы рацио-

нального конструирования, 

методы прогнозирования и 

защиты от коррозии 

Уметь: уровень 1: качественно и ко-

личественно оценивать ско-

рость коррозии и коррозион-

ную стойкость металлов; 

уровень 2: практически реа-

лизовать методы протектор-

ной, катодной и анодной за-

щиты; 

уровень 3: выбирать ингиби-

торную защиту, обосновывать 

применение методов проти-

вокоррозионной защиты, ра-

ционально выбирать коррози-

онно-стойкие материалы и 

защитные покрытия. 

Владеть: уровень 1: оценки интенсив-

ности коррозии; 



уровень 2: освоения специ-

альных разделов коррозии; 

уровень 3: прогнозирования и 

расчета коррозионной стойко-

сти сооружений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 

1. Примерная тематика домашних заданий 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Изучение инструкции по охране труда. 

Изучение нормативной документации. 
 

2.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

(формируемые компетенции: ОПК-4 ) 

1. Классификация коррозионных процессов по механизму, условиям протекания и характеру коррозионных поражений. 

2. Химическая коррозия металлов и ее разновидности.  

3.  Термодинамические условия протекания химической коррозии и ее отличие от электрохимической коррозии. 

4. Адсорбция окислителей на металлах.  

5.  Образование пленок продуктов коррозии. Условие сплошности пленок Пиллинга и Бедвортса. 

6. Кинетика газовой коррозии металлов.  

7. Линейный, параболический и логарифмический законы роста оксидных пленок на металлах. 

8. Механизм газовой коррозии металлов. Теории жаростойкого легирования. 

9. Влияние состава и температуры коррозионной среды, режима нагрева, давления и скорости движения коррозионной среды на скорость газовой 

коррозии металлов. 

10. Диаграмма фазового равновесия системы железо-кислород. Окисление железа и сплавов на его основе. Строение окалины. 

11. Особенности окисления железоуглеродистых сплавов. Обезуглероживание стали и чугуна. 

12. Водородная коррозия стали. 

13.      Особенности окисления алюминия, меди, титана, никеля, тугоплавких металлов и сплавов на их основе. 

14. Особенности химической коррозии металлов в жидких неэлектролитах и жидкометаллических средах. 

15. Электрохимическая коррозия металлов.  

16. Термодинамические условия протекания электрохимической коррозии и ее отличие от химической коррозии. 

17. Диаграммы Пурбе. 

 

(формируемые компетенции: ПК-17 ) 

18. Особенности кинетики анодных процессов.  

19. Особенности кинетики катодных процессов.  

20. Коррозионные диаграммы "ток-потенциал".  



21. Пассивное состояние металлов и его практическое значение.  

22. Пленочная и адсорбционная теории пассивности металлов. 

23. Анодная поляризационная кривая.  

24. Влияние легирующих элементов на характерные точки анодной поляризационной кривой сталей. 

25.  Практические следствия изучения явления пассивности. 

26. Правило Таммана. 

27.  Локальная коррозия и ее разновидности.  

28. Межкристаллитная коррозия. Особенности межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей.  

29. Межкристаллитная коррозия дуралюмина. 

30. Особенности электрохимической коррозии железа и его сплавов. 

31. Особенности электрохимической коррозии алюминия, магния, меди, никеля, титана и их сплавов. 

32. Коррозионное растрескивание и его особенности.  

33. Коррозионная усталость. Особенности коррозии при трении и кавитации. 

34. Воздействия на металл, коррозионную среду и металлическую конструкцию как основные пути защиты металлических материалов от коррозии. 

35. Легирование как метод защиты от коррозии. Принципы жаростойкого и коррозионно-стойкого легирования. 

36. Методы электрохимической защиты металлов от коррозии. 

37. Методы защиты металлов и сплавов от газовой коррозии. 

38. Методы защиты металлов и сплавов от атмосферной коррозии. 

39. Методы защиты металлов и сплавов от морской коррозии. 

40. Назначение, средства, методы и типовые схемы консервации металлоизделий. 

41. Точечная (питтинговая) коррозия и факторы, на нее влияющие. 

42. Микробиологическая коррозия. 

 

 

3. ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. (Формируемые компетенции:ОПК-4, ПК-17) 

 

 

Тема: «Расчет параметров защитного покрытия» 

Исходные данные к расчету выдает преподаватель. После проверки работа защищается преподавателю. 

 


